
材質は、親柱は無筋コンクリート造りで、それ以外は鉄筋コンクリート造りとなっています。（約90年経過している）

①　欄干地覆・手摺については、鉄筋の腐食が進行している。（鉄筋径５㎜、鉄筋量１本）
②　欄干親柱については、鉄筋が配置されておらず、コンクリートの劣化が進んでおり、レンガ等の異物の混入が認められる。
③　欄干柵柱については、鉄筋の腐食が進行している。（鉄筋径４㎜、鉄筋量２本）

① ③ ② 

欄干写真（従前：L=23.6m、親柱6基、柵5径間） 
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